DIN EN ISO 20769-1:2018-12 (D)

Zerstorungsfreie Priifung - Durchstrahlungsprufung auf Korrosion und
Ablagerungen in Rohren mit Rontgen- und Gammastrahlen - Teil 1: Tangentiale
Durchstrahlungspriifung (ISO 20769-1:2018); Deutsche Fassung EN ISO 20769-1:2018

Inhalt Seite
EUTOPAISCRES VOIWOTIT..uciiiisisisisssisssssssssssssssssasssssssss s s s e e SEEARAAR RS AR AR AR RS RS R E AR R R SRR R AR RS 4
20 a0 o 5
1 AnWendungshereiCh. ... ———————————————————————— 6
2 Normative VerWeiSUNZEN ... s s s s s sms s smsas s sms s s 6
3 2T o4 i 7
4 Klassifizierung der Durchstrahlungstechniken ........c——. 10
5 B Lo 14 =) 1 T 10
5.1 Schutz gegen ionisierende Strahlung........ s —————————————— 10
5.2 Qualifizierung des Personals......s s 10
5.3 Identifizierung von Durchstrahlungsbildern........cmms—————————— 11
5.4 L 10 0T 223 T 10 0L 0 11
5.5 Uberlappung von Filmen oder digitalen Durchstrahlungsbildern...........eresesesssss 11
5.6 Typ und Lage der Bildgiitepriif Korper (BPK)......cumummmmmmmmmmmsmmmsssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 11
5.6.1 Draht- oder Stufe/LOCh-BPK........cccocoimmmnmmmmmmmmmsssmsssmssssssssssssssssssssssssssss s s sssssssssssssns 11
5.6.2 Doppeldraht-BPK (digitale Durchstrahlungsbilder) .........————— 11
6 Empfohlene Vorgehensweisen fiir die Aufnahme von Durchstrahlungsbildern.........ccocucisinnene 11
6.1 PrifanordNUNGEI ... e A AR AR E R ERE 11
I T 1 1 =) 11 1= 1L 11
6.1.2 Anordnung der Strahlenquelle in Hohe der Rohrachse........nn, 11
6.1.3 Anordnung der Strahlenquelle versetzt zur Rohrachse .........ccciinn——— 13
6.1.4 Ausrichtung von Strahl und Film/DeteKtor ... 14
6.2 Wahl der Strahlenquelle ... s 15
6.3 Filmsysteme und Metallfolien ... 16
6.4 Folien und Abschirmung fiir Speicherfolien (nur fiir die Computer-Radiographie).........c.ceuruses 18
6.5 Verminderung der Streustrahlung ... 19
6.5.1  Filter Und BIENAEn .....c.cuiiimseismnsisissmssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssnssssn sasssssnsassnsansnss 19
6.5.2 Vermeidung von RUCKSII@UUNG ...cccviscrmsmismsmsmsmssmsmsmssssssmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssseses 19
6.6 Abstand Strahlenquelle — DeteKtor ... sssassssssasasss 20
6.7 Axiale Lingenabdeckung und UDerlappung.......mmesesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssans 21
6.8 1L 2L S0 11 0 F ) L) ) o 22
6.9 Bildsittigung und Anwendung von Bleiblenden zur Vermeidung von Uberstrahlung ............... 23
6.10 Auswahl der Ausriistung fiir die digitale Radiographie........cccn————— 24
6.10.1 AlIZEIMEINES ...t R AR AR AR R R R RS 24
L0 L 08 2R £ = 1 1 L 24
L L T T D0 D T £ 1) ¢4 24
7 Empfindlichkeit, Giite und Auswertung von Durchstrahlungsbildern/digitalen Bildern.......... 24
7.1 Auswertung der BildgUite ... ——————————— 24
7 T 1 1 =) 1 1= 1 L 24
7.1.2 Maximaler Grauwert im freien Strahl (fiir digitale Durchstrahlungsaufnahmen) .........ccoeosuuee. 25
7.1.3 Minimales normiertes Signal-Rausch-Verhaltnis (fiir digitale

DurchstrahlungsaufNahmen) ... ———————————————— 25
7.2 Optische Dichte der Filmaufnahmen ... 26



7.3 LD N2 i L 0T L 0 26

7.4 Filmbetrachtungsbedingungen ... ——————————— 26
7.5 Mafi3kalibrierung der Durchstrahlungsaufnahmen oder der digitalen Bilder..........cosusesessrseenens 26
7T S 1 1 =5 T3 0 0 LT 26
7.5.2 Messung der Abstinde in einer radiographischen Priiffanordnung ..., 27
7.5.3 Messung des Rohrauf3endurchmessers......ss———————————— 28
7S T’ €= 1131000 101 0 ) o 10 o 28
7.6 Wanddickenmessungen auf Film-Durchstrahlungsaufnahmen ..., 29
7.7 Wanddickenmessungen auf digitalen Durchstrahlungsaufnahmen ..., 29
7.7.1 Interaktive Messungen am BildSChiIm ... 29
7.7.2 Verfahren mit Auswertung des Grauwertprofils ......ccmmmm——————————— 29
7.8 Messungen der Restwanddicke bei Wanddickenabtrag.........cusismismmsmssssssssssssssess 31
7.8.1 Messungen bei innerem ADErag.......———————_—_—_——_— 31
7.8.2 Messungen bei dufRerem ADLrag......mmmmmmmmssssss——————————————————— 32
8 Digitale Aufzeichnung, Speicherung, Verarbeitung und Betrachtung der Bilder .........cccceeuseeunnns 34
8.1 Scannen und Auslesen des Bildes ... 34
8.2 Mehrfach-DurchstrahlungstechniK......cmmmssssssss—————s 34
8.3 Kalibrierung der DD AS .....ccummsmmsmssmmmsmssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssasssssssssssassssssssassensssssssssssssssnsss 35
8.4 Interpolation der Bad-PiXel......cummmmmmsmsssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssss 35
8.5 BildVerarDeitunNg ....cccuirsmsmrrmsmssmsmsmsmsssssssssssssssssssss s s s s sssss s sas s sas s s sesas s sasas s sas s e sasassesssanas 35
8.6 Aufzeichnung und Speicherung digitaler Bilder ... 35
8.7 Betrachtungsbedingungen am MONItOT ... s 36
9 o0 8107 ool L, 36
Anhang A (informativ) Auswahl der Strahlenquelle fiir unterschiedliche Rohre .........ccocovnnnninenisnsnsennns 38
Anhang B (informativ) Messungen der Restwanddicke bei innerem Abtrag........c.oummmmmsmssssssssesssssssens 39
B.1 AllZEIMEINES ...t SRR RS 39
B.2 Verringerte EMpfindliChKeit ......ccoinmmnmnmmmmnmmmmsssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 39
B.3 Anzeigenvermessung von ortlich begrenztem inneren Abtrag in digitalen
Durchstrahlungsbildern ... ————————————————————— 39
Anhang C (informativ) Messungen der Restwanddicke bei duflerem Abtrag...........oonnnmnsmsnsnsnsnsssssnsnsnns 42
C1 B 1) 14 1= 1 T 42
C.2 Begrenzte Umfangsabdeckung und Auswirkung einer Fehlausrichtung..........ccucsssnnsesssesnsesnas 42
C.3 Genauigkeit der Restwandbestimmung bei konvexer und konkaver aufderer Gestalt............... 43
C4 Genauigkeit der Gréfdenbestimmung fiir aufdere Korrosion mit Lochfraf.......ccccovssmnmrrscsnsesananns 45
LIteratUrNINWEeISE e s eSS 47



