DIN SPEC 25716:2020-12 (D)

Schwerlasttaschen (SLT) aus thermisch verschweilten PVC-beschichteten Geweben
- Priifung der physikalischen und mechanischen Eigenschaften, Kennzeichnung,
Verarbeitungsverfahren und Bauart-Prifungen

Inhalt Seite
0] ) 3
00D 0 1014 4
1 AnWendungshereiCh. ... ———————————————————————— 5
2 Normative VerWeiSUNZEN ... s s s s s sms s smsas s sms s s 5
3 2T o4 i 6
3.1 AlIZEIMEINES ... AR RS RR R ES 6
3.2 Y I I L0 018 0200 4T3 1 L) o 7
3.3 HandhabungSvorrichtUnGen....... s sssssas s ssass 8
4 Materialien, Verfahren und Verarbeitung........cssssssssssns 8
4.1 L G200 o LD U0 o o) 8
4.2 0] o 0 9
4.3 AUTNANGUILG .o e e e RE AR R AR AR AR AR AR A SRS RS E SRR RS 9
5 Priifung von mechanischen und physikalischen Eigenschaften ... 10
51 5 7= 10 F= 00 o) LD o 10
5.2 KUIZDeSCRI@IDUNG ..ot s e A e e e e 10
5.3 Prifeinrichtung .. i 11
5.4 LD 2 oo 111D o 11
5.4.1 Vorbereitung der Priifung ... s ssssssssssssssssssssns 11
5.4.2 Vorbereitung der SLT fiir die Prufung......sssssssssssssssss 12
5.4.3 Hebepriifung mit anschliefRender Ermittlung der Bruchlast.........c.ccummmnmsmnnnsmsmsnssnmssmmesssnes 12
5.4.4 Wechselbelastungspriifung mit anschlief3ender Ermittlung der Bruchlast .........c.cosnnsnsnsesssnsens 12
5.4.5 Auswertung der Priifung und Angabe der Ergebnisse ... 13
6 o0 3107 J o (ol L 13
7 L1 1D 0T Tl 0D 01D 0 ) 14
8 RePAratur UNA WArtUIG .....ccococimmsmssmsmsssssisssssssssssssssassssssssssssssssssssssssss s sssssess st ssas sasssasssasssasssssssssssssssssssssnssnas 14
9 D 7 o 15
10 BedienuUngSanIeItuNg ... AR 15
LIiteratuUrNINWEeISe ..t e eSS 16



