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Inhalt Seite
2002 0 o, 4
1 Anwendungsbereich.... s ——————————————————————— 5
2 NOIMAtiVe VEIWEISUINZEN ...ccuciiiseierisssrssssnsssssssssssssmsssss s s ssssesssse s e s s e s e e A e e SA e R R AR R e AR R R RR R R R R AR R R RS 5
3 3= o 5
4 KUrzbesChreibung.......iiisssssssss s s s s ess 6
5 PrifeiNriChTUNG. ..o R R R RS 7
6 PrODENANIME..... s ——————————————— 7
7 10 11D ol 030 0 7
7.1 Herstellung des ProbeKOrpers.....sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassas 7
7.2 L T 1 1 8
8 X =) 1 9
9 Prazision des Verfahrens..... s s sssssssssasssasssssass 9
10 PrUfDEriChE oS 10
Anhang A (normativ) Herstellung und Mafde des grundemaillierten ProbeKorpers......cummmemnns 11
Anhang B (normativ) Auswertung der Auslenkung-Temperatur-Kurve.......m. 13
B.1 Graphische Aufbereitung der Auslenkung-Temperatur-Kurve ..., 13

B.2 Bestimmung der Erstarrungstemperatur Tg, Neutraltemperatur Ty,
Transformationstemperatur T, Auslenkung unter Zug fz und Auslenkung unter Druck fp,

L3 T3 4 T8 230 U 0 2 0 . 14
B.2.1 ErstarrungSteMPEratUul TE......cccuscsssmssrsessmsssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssasssssssssssssssssssssssss sasssssssssssssssnssnsssnnssenss 14
B.2.2  NeUtraltemMPeratur TN .ssmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassassssssssssssassasssssssssssssssasssasssssssssssssssassasssssssnsss 14
B.2.3 TransformationstempPeratur Tg ... 14
B.2.4 AuSlenKung UNTET ZUG f7...ccccummmmimmimsimmsnsissssss s s sssssssssssssssssssssssssassassnas s sssssssssnnss 15
B.2.5 Auslenkung unter DIUCK fh....cummmmmmmmmmsmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 15
Anhang C (normativ) UmrechnungsfaKtOren ... 16
Anhang D (informativ) Interpretation der Messergebnisse ... 18
LIiteratuUrNINWEISe ...ttt A RS EEERER R R RS 19
Bilder
Bild 1 — Idealisierte Auslenkung-Temperatur-Kurve fiir das Verbundsystem Stahl/Email.........cccecssunns 6
Bild 2 — Schematischer Aufbau des Prifgerates.......sssss, 7
Bild 3 — Solldicken des ProbDeKOTIPELrS ...ccimmmmsmsmmsmssmssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssassssssassssssasassssssasss 8
Bild A.1 — Maf3e des ProbeROIPETS ....cccuumuimsmsmmsmmsmssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssasssssnss 12
Bild B.1 — Schematische Darstellung der Auslenkung-Temperatur-Kurve..........n. 13
Tabellen

Tabelle C.1 — UmrechnungsfaKtoren ... sssssssssassssssasasss 16





