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DIN EN ISO 13479:2022-09 (D) 
 
 
Rohre aus Polyolefinen für den Transport von Fluiden - Bestimmung des 
Widerstandes gegen Rissfortpflanzung - Prüfverfahren für langsames Risswachstum 
an gekerbten Rohren (Kerbprüfung) (ISO 13479:2022); Deutsche Fassung EN ISO 
13479:2022 
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