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DIN EN ISO 11339:2022-05 (D) 
 
 
Klebstoffe - T-Schälprüfung für geklebte Verbindungen aus flexiblen Fügeteilen (ISO 
11339:2022); Deutsche Fassung EN ISO 1133 9:2022 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Europäisches Vorwort  .................................................................................................................................... 3 
 
Vorwort   ........................................................................................................................................................... 4 
 
1 Anwendungsbereich  ...................................................................................................................... 5 
 
2 Normative Verweisungen  .............................................................................................................. 5 
 
3 Begriffe  ............................................................................................................................................ 5 
 
4 Kurzbeschreibung  .......................................................................................................................... 6 
 
5 Prüfeinrichtung  ............................................................................................................................... 6 
 
6 Probekörper  .................................................................................................................................... 6 
 
7 Durchführung  ................................................................................................................................. 7 
 
8 Angabe der Ergebnisse  ................................................................................................................. 8 
 
9 Präzision  ......................................................................................................................................... 8 
 
10 Prüfbericht  ...................................................................................................................................... 9 
 
Literaturhinweise  ........................................................................................................................................... 10 
 


