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HeiR verarbeitbare Fugenmassen - Teil 3: Priifverfahren zur Bestimmung der Kugel-
Penetration und des elastischen Riickstellvermogens; Deutsche und Englische
Fassung prEN 13880-3:2022

Hot applied joint sealants - Part 3: Test method for the determination of penetration
and recovery (resilience); German and English version prEN 13880-3:2022
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