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Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile - Prifverfahren - Teil 7: Bestimmung der
Gebrauchsdauer bei Referenzbedingungen; Deutsche Fassung EN 302-7:2023
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Tabellen

Tabelle 1 — Koeffizient k (Skala 0 bis 100) fiir jede Spindel und eine Drehzahl von 20 min—1.......



