E DIN EN 1269:2023-05 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2023-04-14

Textile Bodenbelage - Beurteilung von Ausriistungsmitteln in Nadelvliesbelagen
durch die Anschmutzneigung; Deutsche und Englische Fassung prEN 1269:2023

Textile floor coverings - Assessment of impregnations in needled floor coverings by
means of a soiling test; German and English version prEN 1269:2023
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