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 TÍTULO  

    
Materiales magnéticos 
 
Parte 2: Métodos de medida de las propiedades magnéticas de 
bandas y chapas magnéticas de acero por medio del marco de 
Epstein 
 
 
 
 
 
 
 
Magnetic materials. Part 2: Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel strip and 
sheet by means of an Epstein frame. 
 
Matériaux magnétiques. Partie 2: Méthodes de mesure des propriétés magnétiques des bandes et tôles 
magnétiques en acier au moyen d'un cadre Epstein. 

       

     
 CORRESPONDENCIA  

    

Esta 1ª modificación es la versión oficial, en español, de las Normas Europeas
EN 60404-2:1998/A1:2008 y EN 60404-2:1998/A1:2008/Corr.:2008, que a su vez 
adopta la Norma Internacional IEC 60404-2:1996/A1:2008. 

       

     
 OBSERVACIONES  

    

Esta 1ª modificación complementa y modifica a la Norma UNE-EN 60404-2:1999. 

       

     
 ANTECEDENTES  

    

Esta modificación ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 200 Normas 
básicas eléctricas cuya Secretaría desempeña AENOR. 
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2 NORMAS PARA CONSULTA 
 
Sustituir el párrafo introductorio y las referencias existentes por lo siguiente:  
 
Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
IEC 60050-221 Vocabulario electrotécnico internacional. Capítulo 221: Materiales y componentes magnéticos. 
 
IEC 60404-4 Materiales magnéticos. Parte 4: Métodos de medida en corriente continua de las propiedades magnéticas 
de los materiales magnéticos blandos. 
 
IEC 60404-8-3 Materiales magnéticos. Parte 8-3: Especificaciones para materiales particulares. Chapas y bandas 
magnéticas en acero no aleado y acero aleado, laminadas en frío y suministradas en estado semiacabado. 
 
IEC 60404-8-4 Materiales magnéticos. Parte 8-4: Especificaciones para materiales particulares. Chapas magnéticas 
en acero de grano no orientado, laminadas en frío y suministradas en estado acabado. 
 
IEC 60404-8-7 Materiales magnéticos. Parte 8-7: Especificaciones para materiales particulares. Chapas magnéticas 
en acero de grano orientado, laminadas en frío y suministradas en estado acabado. 
 
IEC 60404-10 Materiales magnéticos. Parte 10: Métodos de medida de las propiedades magnéticas de chapas y bandas 
magnéticas a frecuencias medias. 
 
IEC 60404-13 Materiales magnéticos. Parte 13: Métodos de medida de densidad, resistividad y factor de apilamiento 
de las chapas y bandas magnéticas. 
 


