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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 1890 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma internacional especifica un método para la determinación de la torsión de hilos de vidrio textil, carbono, 
aramida o cualquier otra fibra de refuerzo. 
 
El método es aplicable a los hilos simples (una sola torsión) y a los hilos retorcidos o cableados (dos torsiones o más). 
Para los hilos retorcidos y cableados, el método se aplica, generalmente, sólo a la torsión final. 
 
Esta norma internacional se aplica a los hilos presentados bajo forma de enrollamiento. Si la medición se realiza sobre 
hilos tomados a partir de un sobreplegado (o cadena) o a partir de un tejido, el resultado sólo tendrá un valor indicativo. 
 
El método no es aplicable a los hilos fabricados a partir de fibras discontinuas. 
 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
ISO 2:1973 Tejidos. Indicación del sentido de la torsión en los hilos y otros textiles lineales. 
 
ISO 291 Plásticos. Atmósferas normalizadas para acondicionamiento y ensayos. 
 
ISO 1889 Hilos de refuerzo. Determinación de la densidad lineal. 
 


