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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma internacional es aplicable a los aisladores compuestos rígidos de peana constituidos de un núcleo aislante 
cilíndrico que soporta la carga, compuesto de fibras -habitualmente de vidrio- en una matriz a base de resinas, de un 
revestimiento (exterior al núcleo aislante) fabricado de material polimérico y de herrajes de los extremos fijados 
permanentemente al núcleo aislante. 
 
Cuando soportan los conductores de la línea, los aisladores compuestos rígidos de peana cubiertos por esta norma están 
sometidos a cargas de flexión, de tracción y de compresión. Están previstos para ser utilizados en líneas aéreas de 
corriente alterna de tensión nominal superior a 1 000 V y de frecuencia no superior a 100 Hz. 
 
Esta norma tiene por objeto: 
 
– definir los términos empleados; 
 
– fijar los métodos de ensayo; 
 
– fijar los criterios de aceptación y de rechazo. 
 
Esta norma no incluye los requerimientos relativos a la elección de aisladores para condiciones de servicio específicas. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
IEC 60383-1 Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1 kV. Parte 1: Elementos de aisladores de 
cadena de cerámica o de vidrio para sistemas de corriente alterna. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de 
aceptación. 
 
IEC 60383-2 Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1 000 V. Parte 2: Cadenas de aisladores y 
cadenas de aisladores equipadas para sistemas de corriente alterna. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de 
aceptación. 
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IEC 62217 Aisladores poliméricos para uso interior y exterior con una tensión nominal superior a 1 000 V. 
Definiciones generales, métodos de ensayo y criterios de aceptación. 
 
ISO 3452 Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. Principios generales. 
 


