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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Los métodos descritos en esta norma internacional aplican a la detección y determinación de aditivos especificados en 
aceites minerales nuevos y usados. 
 
Los métodos de detección pueden ser aplicados para evaluar si los aceites minerales aislantes contienen o no los 
aditivos especificados por el suministrador. 
 
Los métodos de determinación se utilizan para la determinación cuantitativa de aditivos que se saben presentes o que 
previamente fueron detectados mediante los métodos de detección apropiados. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
IEC 60296 Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Aceites minerales aislantes nuevos para transformadores y 
aparamenta de conexión. 
 
IEC 60475 Método de toma de muestras de dieléctricos líquidos. 
 
ISO 5725 (todas las partes) Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición. 
 


