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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 304201 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma tiene por objeto describir las características y los métodos de ensayo empleados en la caracterización del 
azabache. De igual modo, se describen las características diferenciadoras del azabache “tipo Asturias” que permiten 
identificarlo como tal y diferenciarlo de otros materiales de aspecto similar. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la aplicación de esta norma. Únicamente es 
aplicable la edición de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicación. Por el contrario, se aplicará la 
última edición (incluyendo cualquier modificación que existiera) de aquellos documentos que se encuentran 
referenciados sin fecha. 
 
En este capítulo se recogen todas las normas que se citan en el texto: 
 
UNE 32019:1984 Combustibles minerales sólidos. Determinación del contenido en materias volátiles. 
 
UNE 32101:1990 Carbón y coque. Terminología. 
 
UNE 32300 Hulla y antracita. Petrografía. Preparación de muestras de carbón para análisis microscópico. 
 
UNE 32301 Combustibles minerales sólidos. Métodos de análisis petrográfico. Determinación al microscopio de la re-
flectancia de la vitrinita. 
 
UNE 32302 Combustibles minerales sólidos. Métodos de análisis petrográfico. Determinación de grupos macerales. 
 
ISO 17247:2005 Carbón. Análisis elemental. 
 
 
 
 


