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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea describe un método para determinar la resistencia al deslizamiento/derrape de una superficie, utili-
zando un dispositivo que permanece estacionario en la zona del ensayo. La resistencia al deslizamiento/derrape se mide 
por medio de un patín montado en el extremo de un brazo pendular. 
 
El método proporciona una medida de las propiedades de resistencia al deslizamiento/derrape de una superficie, tanto si 
el ensayo se realiza en campo como si se realiza en laboratorio. 
 
Este método mide la resistencia al deslizamiento/derrape de una pequeña área de una superficie (aproximadamente 
0,01 m2). Esto se debería tener en consideración cuando se decida su aplicabilidad en una superficie cuyas 
características superficiales no sean homogéneas, por ejemplo, que tenga resaltos o ranuras, o que sea de textura rugosa 
(que exceda de 1,2 mm de profundidad media de textura). 
 
NOTA Como los resultados de este ensayo corresponden a un área pequeña, no se pueden comparar con los resultados obtenidos con otros 

dispositivos, por ejemplo, dispositivos móviles, que midan la resistencia al deslizamiento/derrape en una longitud grande de una superficie. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 1097-8 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 8: Determinación del 
coeficiente de pulimento acelerado. 
 
ISO 48 Elastómeros, vulcanizados o termoplásticos. Determinación de la dureza (dureza entre 10 IRHD y 100 IRHD). 
 
ISO 4662 Caucho vulcanizado o termoplástico. Determinación de la resiliencia por rebote. 
 
ISO 7619-1 Caucho vulcanizado o termoplástico. Determinación de la dureza de indentación. Parte 1: Método del 
durómetro (dureza Shore). 
 
ISO 7619-2 Caucho vulcanizado o termoplástico. Determinación de la dureza a la penetración (IRHD) por medio del 
medidor de dureza portátil. 
 


