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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta parte de la Norma IEC 62697 especifica un método de ensayo para la determinación cuantitativa de compuestos de 
azufre corrosivo, dibencildisulfuro (DBDS) en líquidos aislantes nuevos y usados en un rango de concentración 
comprendido entre 5 mg kg-1 y 600 mg kg-1. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
IEC 60475 Método de toma de muestras de líquidos aislantes. 
 
IEC 62535:2008 Líquidos aislantes. Método de ensayo para la detección del azufre potencialmente corrosivo en aceite 
aislante usado y nuevo. 
 
 


