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 TÍTULO  Método de ensayo para la determinación del grado de acidez 

de un suelo de acuerdo con Baumann-Gully 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Test method for the determination of the degree of soil acidity according to Baumann-Gully. 

 
Méthode d'essai pour la détermination du degré d'acidité des sols selon Baumann-Gully. 

    

       

       
 CORRESPONDENCIA  Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 16502:2014. 

    

       

       
 OBSERVACIONES  Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 83962:2008. 

    

       

       
 ANTECEDENTES  Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 83 Hormigón cuya 

Secretaría desempeña ANEFHOP.     
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica el procedimiento para la determinación del grado de acidez de un suelo para evaluar su 

clase de agresividad según la Norma EN 206. El grado de acidez de acuerdo con el procedimiento de Baumann-Gully es 

el resultado de la determinación de la concentración del ión hidrógeno intercambiable que las partículas de humus de un 

suelo pueden liberar. 

 

 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la 

aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin 

fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta). 

 

EN 206, Hormigón. Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad. 

 

EN ISO 385, Material de vidrio para laboratorio. Buretas (ISO 385). 

 

EN ISO 1042, Material de vidrio para laboratorio. Matraces aforados con una línea de enrase (ISO 1042). 

 

ISO 3310-1, Tamices para ensayo. Requisitos técnicos y ensayos. Parte 1: Tamices de malla metálica para ensayo. 

 

ISO 11074, Calidad del suelo. Vocabulario. 

 


