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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 13523-23 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma EN 13523 describe el procedimiento para la determinación de la resistencia de un recubrimiento 

orgánico sobre un sustrato metálico a atmósferas húmedas que contienen dióxido de azufre. 

 

 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la 

aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin 

fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta). 

 

EN 13523-0, Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 0: Introducción general. 

 

EN 13523-3, Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 3: Diferencia de color. Comparación 

instrumental. 

 

EN 13523-22, Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 22: Diferencia de color. Comparación 

visual. 

 

EN 23270, Pinturas, barnices y sus materias primas. Temperaturas y humedades para acondicionamiento y ensayo. 

(ISO 3270). 

 

 


