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UNE-EN ISO 2286-1 
 
Tejidos recubiertos de plásticos o caucho 
Determinación de las características del rollo 
Parte 1: Métodos para la determinación de la longitud, de la anchura y de la masa 
neta 
(ISO 2286-1:2016) 

Rubber- or plastics-coated fabrics. Determination of roll characteristics. Part 1: Methods for 
determination of length, width and net mass (ISO 2286-1:2016). 

Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique. Détermination des caractéristiques des 
rouleaux. Partie 1: Méthodes de détermination de la longueur, de la largeur et de la masse nette 
(ISO 2286-1:2016). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 2286-1:2016, 
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 2286-1:2016. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 2286-1:1998. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma ISO 2286 describe los métodos para la determinación de la longitud, de la anchu-
ra y de la masa neta de un rollo de tejido recubierto de caucho o de plástico. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indis-
pensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición 
citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de 
ésta). 
 
ISO 2231:1989, Tejidos recubiertos de plástico o caucho. Atmósferas normalizadas para acondiciona-
miento y ensayo. 
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