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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la serie de Normas EN 13523 describe el procedimiento para determinar la diferencia de 
color de un recubrimiento orgánico sobre un substrato metálico, por comparación visual respecto a un 
patrón, bien utilizando una fuente de luz natural o de luz artificial en una cabina normalizada. 
 
NOTA Los resultados podrían diferir con la luz natural y con la luz artificial. 

 
Podría ocurrir que dos probetas de color sean idénticas con la luz natural y diferentes bajo otra fuente 
de luz. Este fenómeno es conocido como metamerismo (véase la Norma EN 13523-15). 
 
Si una identidad por metamerismo tiene que indicarse en el informe en términos objetivos, se deberían 
realizar mediciones espectrofotométricas (con la ayuda de los Iluminantes patrón D65 y A de la CIE), 
conforme a la Norma EN 13523-15. 
 
No se ha realizado ninguna declaración relativa a la precisión ni a la exactitud del procedimiento 
operatorio, ya que los resultados obtenidos no se expresan en forma numérica y no proporcionan más 
que una evaluación en términos pasa/no pasa de manera objetiva. Por tanto, es conveniente que este 
procedimiento sólo se utilice cuando no sea recomendable el uso de instrumentos de medida de color 
(evaluación de la conformidad de colores, control de colores metálicos, etc.). 
 
La normalización de este tipo de comparaciones visuales, por medio de fuentes de luz, iluminación y 
examen de probetas de formas y tamaños determinados, permite mejorar la uniformidad de los resul-
tados. Esta práctica es fundamental para la comparación de colores críticos y es muy recomendada 
para los controles de color. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indis-
pensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición 
citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de 
esta). 
 
EN 13523-0:2014, Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 0: Introducción general. 
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