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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma especifica un método de ensayo para medir la resistencia a la propagación de una 
rasgadura inicial en las cintas transportadoras textiles, o ya sea en el espesor total ya sea sólo en la 
carcasa. 
 
Este ensayo está previsto para su aplicación a cintas transportadoras textiles en instalaciones en las 
que exista riesgo de rasgaduras longitudinales. 
 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 6133, Rubber and plastics. Analysis of multi-peak traces obtained in determinations of tear strength 
and adhesion strength. 
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