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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método cualitativo para evaluar la solubilidad de los residuos del 
fundente en un disolvente seleccionado. Este método es aplicable a todos los fundentes del tipo 1, tal 
como se definen en la Norma ISO 9454-1. 
 
NOTA Este ensayo no garantiza que los residuos de posteriores limpiezas, que pudieran estar presentes en una cantidad sufi-

cientemente pequeña como para superar el ensayo, no sean perjudiciales para la unión por soldeo blando a largo plazo. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifi-
cación de esta). 
 
ISO 9454-1, Fundentes para soldeo blando. Clasificación y requisitos. Parte 1: Clasificación, etiquetado y 
envasado. 
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