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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional describe un método relativamente sencillo para el ensayo de la permeabi-
lidad al vapor de agua de los textiles, a fin de proporcionar al fabricante un método claramente 
reconocible para el control de calidad dentro de la planta. 
 
Este método de ensayo sencillo descrito en esta norma internacional, no es aplicable para clasificar la 
resistencia al vapor de agua de los textiles con relación a los valores relativos a los efectos fisiológicos 
especificados en las normas de producto, especialmente para los equipos de protección individual. 
 
El método se puede utilizar para control de calidad pero tiene alguna limitación en relación con la 
Norma ISO 11092, que da un resultado más exhaustivo y relevante para evaluación de la penetración 
de vapor de agua. El anexo A proporciona explicaciones adicionales de aplicabilidad. 
 
Este documento no puede utilizarse para comparar resultados con otros métodos “desecantes secos” 
ya que no se correlacionarán. Se puede encontrar una explicación de las razones en el anexo C. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 3696, Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo. 
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