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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los diferentes tipos de documentos para la inspección de fijaciones emitir 
por parte del fabricante o distribuidor de fijaciones y/o por el representante externo autorizado a 
petición expresa del comprador en el momento del pedido. 
 
– declaración de conformidad (F2.1); 

– informes de los ensayos (F2.2, F3.1 y F3.2). 
 
NOTA El término “certificado” es de uso común, sin embargo, para los documentos de inspección de las fijaciones la termino-

logía que ha de utilizarse es “informe de ensayo”. 

 
Este documento especifica los requisitos para el contenido de cada documento de inspección de las 
fijaciones, en conjunción con el pedido, las normas aplicables y/o los requisitos especificados. 

Este documento se aplica a las fijaciones terminadas tales como bulones, tornillos, clavos, tuercas, 
arandelas, pernos, remaches, etc., fabricados en acero, acero inoxidable, metales no férricos o mate-
riales no metálicos. 

Este documento no se aplica para aplicaciones para usos especiales y diseños especiales que requieran 
otros tipos de procedimientos (por ejemplo, muestras iniciales). 

En el anexo A se muestran ejemplos de los documentos de inspección. En el anexo B se muestra un 
ejemplo de un sistema de codificación para identificar las secciones en la inspección de fijaciones. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 898 1, Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y de acero aleado. 
Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de 
paso fino. 
 
ISO 898-2, Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y de acero aleado. 
Parte 2: Tuercas con clases de calidad especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de paso fino. 
 
ISO 898-3, Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y de acero aleado. 
Parte 3: Arandelas planas con clases específicas de propiedades. 
 
ISO 898-5, Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y de acero aleado. 
Parte 5: Tornillos de cabeza perdida y elementos de fijación roscados similares con clase de calidad 
especificada. Rosca de paso grueso y rosca de paso fino. 
 
ISO 1891-4:2017, Elementos de fijación. Terminología. Parte 4: Controles, inspección, entrega, acepta-
ción y calidad. 
 
ISO 2320, Elementos de fijación. Tuercas autofrenadas de acero. Propiedades funcionales. 
 
ISO 2702, Tornillos autorroscantes de acero tratado térmicamente. Características mecánicas. 
 
ISO 3269, Elementos de fijación. Control de recepción. 
  



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 16228 

ISO 3506-1, Características mecánicas de los elementos de fijación de acero inoxidable resistente a la 
corrosión. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones. 
 
ISO 3506-2, Características mecánicas de los elementos de fijación de acero inoxidable resistente a la 
corrosión. Parte 2: Tuercas. 
 
ISO 3506-3, Características mecánicas de los elementos de fijación de acero inoxidable resistente a la 
corrosión. Parte 3: Espárragos y otros elementos de fijación no sometidos a esfuerzos de tracción. 
 
ISO 3506-4, Características mecánicas de los elementos de fijación de acero inoxidable resistente a la 
corrosión. Parte 4: Tornillos autorroscantes. 
 
ISO 10666, Tornillos autotaladrantes y autorroscantes. Características mecánicas y funcionales. 
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