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UNE-EN ISO 12215-2 
 
Pequeñas embarcaciones 
Construcción de cascos y escantillones 
Parte 2: Materiales: Materiales del núcleo para construcciones tipo sándwich, 
materiales embutidos 
(ISO 12215-2:2002) 

Small craft. Hull construction and scantlings. Part 2: Materials: Core materials for sandwich 
construction, embedded materials (ISO 12215-2:2002). 

Petits navires. Construction de coques et échantillons. Partie 2: Matériaux: Matériaux d'âme pour les 
constructions de type sandwich, matériaux enrobés (ISO 12215-2:2002). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 12215-2:2018, 
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 12215-2:2002. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 12215-2:2003. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma ISO 12215 especifica requisitos para los materiales del núcleo para uso 
estructural y materiales que están integrados en construcción tipo sándwich. Es aplicable a pequeñas 
embarcaciones con una eslora del casco (LH) de acuerdo con la Norma ISO 8666 de hasta 24 m. 
 
NOTA La razón subyacente para preparar esta parte de la Norma ISO 12215 es que las estructuras tipo sándwich de 

pequeñas embarcaciones requieren una selección cuidadosa de los materiales del núcleo de entre una multitud de 
opciones, y que la fabricación debe seguir ciertos procedimientos para lograr la durabilidad a largo plazo para las 
cargas previstas y las condiciones medioambientales. 

 
 

2 Normas para consulta 

Las normas que a continuación se relacionan contienen disposiciones válidas para esta norma 
internacional. En el momento de la publicación estaban en vigor las ediciones indicadas. Toda norma 
está sujeta a revisión por lo que las partes que basen sus acuerdos en esta norma internacional deben 
estudiar la posibilidad de aplicar la edición más reciente de las normas indicadas a continuación. Los 
miembros de IEC y de ISO poseen el registro de las normas internacionales en vigor en cada momento. 
 
ISO 844:2001, Materiales plásticos celulares rígidos. Determinación de las características de compresión. 
 
ISO 845:1988, Plásticos y cauchos celulares. Determinación de la densidad aparente. 
 
ISO 1922:2001, Rigid cellular plastics. Determination of shear strength. 
 
ISO 1926:–1), Cellular plastics. Determination of tensile properties of rigid materials. 
 
ISO 2896:2001, Rigid cellular plastics. Determination of water absorption. 
 
ISO 3131:1975, Wood. Determination of density for physical and mechanical tests. 
 
ISO 3132:1975, Wood. Testing in compression perpendicular to grain. 
 
ISO 3345:1975, Wood. Determination of ultimate tensile stress parallel to grain. 
 
ISO 3346:1975, Wood. Determination of ultimate tensile stress perpendicular to grain. 
 
ISO 4589:1996 (todas las partes), Plásticos. Determinación del comportamiento al fuego mediante el 
índice de oxígeno 
 
ISO 8666:–2), Pequeñas embarcaciones. Datos principales. 
 
ISO 12215-5:–2), Pequeñas embarcaciones. Construcción de cascos y escantillones. Parte 5: Presiones de 
diseño, tensiones de diseño y determinación del escantillón. 
 
ASTM C365:2000, Standard test method for flatwise compressive properties of sandwich cores. 
 
 

                                                             
1) Pendiente de publicación. (Revisión de la Norma ISO 1926:1979). 

2) Pendiente de publicación. 
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