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Parte 3-22: Ensayo de propagacidn vertical de la llama de cables colocados en
capas en posicion vertical

Categoria A

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions. Part 3-22: Test for vertical flame spread
of vertically-mounted bunched wires or cables. Category A.

Essais des cables électriques et des cables a fibres optiques soumis au feu. Partie 3-22: Essai de
propagation verticale de la flamme des fils ou cables montés en nappes en position verticale.
Catégorie A,

Esta norma es la version oficial, en espaiol, de la Norma Europea EN IEC 60332-3-22:2018,
que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 60332-3-22:2018.

Esta norma anulara y sustituira a la Norma UNE-EN 60332-3-22:2009 antes de 2021-08-18.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Esta parte de la Norma IEC 60332 cubre la categoria A para la evaluacién de la propagacion vertical de
la llama de los cables, dispuestos en capas en posicion vertical, en condiciones definidas.

Esta norma concierne Unicamente a los cables eléctricos instalados sobre la cara de ensayo de la
escalera con el fin de obtener un volumen nominal total de material no metalico de 7 I/m de muestra
de ensayo. La duracién de la aplicacién de la llama es de 40 min. Este método de montaje utiliza la cara
delantera de la escalera de ensayo, puede utilizarse una escalera de anchura estandar o una escalera
ancha cuando se tengan secciones mayores a 35 mm? de acuerdo al nimero de trozos de cable a
ensayar, y una escalera estdndar para secciones de conductor menores o iguales a 35 mm2. La
categoria A esta disefiada para uso general donde se requiere evaluar grandes volimenes de material
no metalico.

El ensayo esta previsto como ensayo de aceptacion de tipo. Los requisitos para la selecciéon de cables
para los ensayos se indican en el anexo A. La propagacion de la llama se mide como la extensién de la
parte dafiada de la muestra de cable. Este procedimiento puede ser utilizado para demostrar la aptitud
del cable para limitar la propagacion de la llama.

El anexo B da una recomendacién para las prescripciones de comportamiento.

NOTA Para las necesidades de esta norma, el término “cables eléctricos” cubre todos los cables aislados con conductor
metalico utilizados en el transporte de energia o de sefiales.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
ediciéon citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier
modificacién de esta).

IEC 60332-3-10, Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra dptica sometidos a
condiciones de fuego. Parte 3-10: Ensayo de propagacion vertical de la llama de cables colocados en

capas en posicion vertical. Equipos.

IEC 60811-606, Cables eléctricos y de fibra dptica. Métodos de ensayo para materiales no metdlicos.
Parte 606: Ensayos fisicos. Métodos para determinar la densidad.
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