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Footwear. Test methods for uppers, linings and insocks. Tear strength (ISO 17696:2004). 

Chaussures. Méthodes d'essai des tiges, des doublures et des premières de propreté. Résistance à la 
déchirure (ISO 17696:2004). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 17696:2018, que 
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 17696:2004. 
 
Esta norma anula y sustituye a las Normas UNE-EN 13571:2002 y UNE-EN 13571/AC:2004. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica un método de ensayo para evaluar la resistencia al desgarro de 
empeines, forros y plantillas o del ensamblado del corte completo, con independencia del material, 
para evaluar su aptitud para la utilización final. 
 
 

2 Normas para consulta 

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. 
Estas referencias normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a 
continuación. Para las referencias con fecha, no son aplicables las revisiones o modificaciones 
posteriores de ninguna de las publicaciones. Para las referencias sin fecha, se aplica la edición en vigor 
del documento normativo al que se haga referencia (incluyendo sus modificaciones). 
 
EN 12222, Calzado. Atmósferas normales para el acondicionamiento y ensayo de calzado y componentes 
para calzado. 
 
EN 13400, Calzado. Localización de la toma de muestras, preparación y duración del acondicionamiento 
de las muestras y de las probetas. 
 
EN ISO 7500-1, Materiales metálicos. Verificación de máquinas para ensayos uniaxiales estáticos. 
Parte 1: Máquinas de ensayo tracción/compresión. Verificación y calibración del sistema de medida de 
fuerza (ISO 7500-1:1999). 
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