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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica un método de ensayo para determinar la resistencia de un material 
para cortes de calzado a la penetración de agua durante la flexión, con el fin de evaluar su aptitud para 
la utilización final. 
 
 

2 Normas para consulta 

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. 
Estas referencias normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a 
continuación. Para las referencias con fecha, no son aplicables las revisiones o modificaciones poste-
riores de ninguna de las publicaciones. Para las referencias sin fecha, se aplica la edición en vigor del 
documento normativo al que se haga referencia (incluyendo sus modificaciones). 
 
EN 12222, Calzado. Atmósferas normales para el acondicionamiento y ensayo de calzado y componentes 
para calzado. 
 
EN ISO 3696, Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo 
(ISO 3696:1987). 
 
EN 13400, Calzado. Localización de la toma de muestras, preparación y duración del acondicionamiento 
de las muestras y de las probetas. 
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