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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional especifica un método de ensayo para la evaluación de la apariencia de 
prendas y otros productos textiles acabados después de uno o varios tratamientos de lavado y secado. 
La apariencia evaluada incluye cambio de color, formación de bolitas, vellosidades, apariencia de 
enredamiento en los tejidos, apariencia de suavidad en tejido plano y costuras, y la retención de los 
pliegues permanentes en prendas y otros productos textiles, daño de los componentes –botones, 
cierres de presión, cremalleras, etc. 
 
Este documento es aplicable a cualquier producto textil acabado lavable, independientemente de la 
construcción del tejido. No se incluyen las técnicas para la producción de plisados y costuras, ya que la 
finalidad es evaluar los productos textiles acabados tal como se suministran por el fabricante o como 
textiles confeccionados. Las técnicas para el plisado y las costuras dependen de las propiedades del 
tejido. 
 
Este método se ha desarrollado para utilizarse principalmente con máquinas de lavar domésticas del 
tipo B como se describe en la Norma ISO 6330, pero puede emplearse con cualquier tipo de máquina 
definida en la Norma ISO 6330. 
 
Se reconoce que los estampados y los dibujos pueden enmascarar la apariencia arrugado de ciertos 
textiles acabados. Sin embargo, el proceso de evaluación se basa en la apariencia visual de las probetas 
incluyendo tales efectos. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 105-A03, Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte A03: Escala de grises para evaluar la descarga. 
 
ISO 139, Textiles. Atmósferas normales para acondicionamiento y ensayo. 
 
ISO 6330, Textiles. Procedimientos de lavado y de secado domésticos para los ensayos de textiles. 
 
ISO 16322-3, Textiles. Determination of spirality after laundering. Part 3: Woven and knitted garments. 
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