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1 Objeto y campo de aplicación 

En este documento se define una base común para la descripción y clasificación a usar por todas las 
partes involucradas en el proyecto, la planificación y la construcción de las obras de tierra. 
 
En este documento se especifican los procesos y propiedades que se tienen que usar en la descripción 
y clasificación de los materiales de las obras de tierra. Se definen grupos de suelos y rocas a partir de 
las especificaciones de los materiales para elementos de obras de tierra. Esta clasificación hace 
referencia a las propiedades físicas y químicas de los materiales de suelos y rocas. 
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NOTA 1 El planteamiento de la descripción de suelos y rocas que se presenta en las Normas EN ISO 14688-1 y EN ISO 14689 

respectivamente, y el planteamiento de la clasificación de suelos que se presenta en la Norma EN ISO 14688-2 se 
pueden aplicar a las obras de tierra, pero la amplitud y definición de la clasificación para obras de tierra que se da en 
este documento es más detallada y está orientada a las exigencias específicas de los procedimientos de construcción 
de las obras de tierra y de los elementos estructurales de tierra.  

 
NOTA 2 En los anexos de la Norma EN 16907-1:2018 se presentan, a título informativo, ejemplos de sistemas nacionales de 

clasificación y su uso, basados en las experiencias nacionales existentes.  

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 932-1, Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de 
muestreo. 
 
EN 1997-2, Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 2: Proyecto asistido por ensayos de laboratorio. 
 
EN 13383-1, Escolleras. Parte 1: Especificaciones. 
 
EN 16907-1:2018, Obras de tierra. Parte 1: Principios y reglas generales. 
 
EN ISO 14688-1, Investigación y ensayos geotécnicos. Identificación y clasificación de suelos. Parte 1: 
Identificación y descripción (ISO 14688-1). 
 
EN ISO 14689, Investigación y ensayos geotécnicos. Identificación, descripción y clasificación de rocas 
(ISO 14689). 
 
EN ISO 22475-1, Investigación y ensayos geotécnicos. Métodos de toma de muestras y mediciones 
piezométricas. Parte 1: Principios técnicos de ejecución (ISO 22475-1). 
 


	Norma Española
	Norma Española
	Norma Española
	UNE-EN 16907-2
	UNE-EN 16907-2
	1 Objeto y campo de aplicación
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta
	2 Normas para consulta

