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UNE-EN 646 
 
Papel y cartón para contacto alimentario 
Determinación de la solidez del color de papeles y cartones coloreados 

Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Determination of colour fastness of 
dyed paper and board. 

Papiers et cartons destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Détermination de la 
solidité de la couleur des papiers et cartons colorés. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 646:2018. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 646:2006. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
Depósito legal: M 35735:2019 
 
© UNE 2019 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento describe los procedimientos para el ensayo de papeles y cartones coloreados destina-
dos a estar en contacto con productos alimentarios. Se indican varios procedimientos de ensayo 
dependiendo del uso previsible del material. 
 
La evaluación visual frente a una escala de grises proporciona la gradación del desteñido. 
 
Para muestras que tienen caras significativamente diferentes, puede darse una migración de un papel 
de fibra de vidrio a otro y esto podría llevar a una interpretación errónea de la solidez de una cara. 
Para evitar, durante el ensayo de migración, la contaminación cruzada entre los papeles de fibra de 
vidrio es recomendable ensayar estas muestras utilizando un procedimiento de obtención de muestras 
grandes. El procedimiento se describe en el anexo A. Este procedimiento también podría utilizarse si 
se requiere un límite de detección inferior. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifica-
ción de esta). 
 
EN 20105-A03, Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte A03: Escala de grises para evaluar la 
descarga (ISO 105-A03). 
 
EN ISO 186, Papel y cartón. Toma de muestras para determinar la calidad media (ISO 186). 
 
EN ISO 3696, Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo (ISO 3696). 
 
ISO 6588-2, Papel, cartón y pasta. Determinación del pH de extractos acuosos. Parte 2: Extracción en 
caliente. 
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