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Materiales producidos a partir de neumáticos al final de su vida útil 
Parte 1: Definiciones generales relativas a los métodos para la determinación de 
sus dimensiones e impurezas 

Materials obtained from end of life tyres. Part 1: General definitions related to the methods for 
determining their dimension(s) and impurities. 

Matériaux produits à partir de pneus usagés non réutilisables (PUNR). Partie 1: Définitions générales 
relatives aux méthodes de détermination de leur(s) dimension(s) et impuretés. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 14243-1:2019. 
 
Esta norma, junto con las Normas UNE-EN 14243-2:2019 y UNE-EN 14243-3:2019, anula 
y sustituye a la Especificación Técnica UNE-CEN/TS 14243:2012 EX. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento proporciona definiciones generales para la recogida de muestras y la preparación de 
una muestra representativa basada en un plan de muestreo para la determinación de las dimensiones 
y de las impurezas. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 14243-2:2019, Materiales producidos a partir de neumáticos al final de su vida útil. Parte 2: 
Granulado y polvo. Métodos para la determinación de sus dimensiones e impurezas, incluyendo contenido 
de acero libre y textil libre. 
 
EN 14243-3:2019, Materiales producidos a partir de neumáticos al final de su vida útil. Parte 3: 
Triturado, cortes y chip. Métodos para la determinación de sus dimensiones incluyendo dimensiones de 
filamentos salientes. 
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