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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento describe un método para determinar la resistencia al aplastamiento en plano del 
papel para ondular, tras la ondulación en el laboratorio empleando una la geometría de onda A. 
 

Este procedimiento es aplicable a cualquier papel para ondular destinado a ser utilizado, después de 
su ondulación, en la fabricación de cartón ondulado. 
 
NOTA La Norma ISO 7263-2 describe un método para determinar la resistencia al aplastamiento en plano usando una 

geometría de onda B.  
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2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 

ISO 187, Papel, cartón y pastas. Atmósfera normal de acondicionamiento y ensayo y procedimiento para 
controlar la atmósfera y el acondicionamiento de muestras. 
 

ISO 13820, Papel, cartón y cartón ondulado. Descripción y calibrado del equipo para medir la 
compresión. 
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