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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método de ensayo indexado para determinar las características de 
fricción de geosintéticos en contacto con una arena normalizada como se describe en la Norma 
EN 196-1, es decir, con una densidad y contenido en humedad especificado, bajo una tensión normal y 
con una velocidad de desplazamiento constante, empleando un aparato de cizallamiento directo. 
 
Se puede emplear el mismo procedimiento de ensayo con cualquier tipo de suelo, con la densidad y 
contenido en humedad que se requiera para evaluar el comportamiento bajo condiciones específicas, o 
con otro geosintético bajo una tensión normal y con una velocidad de desplazamiento constante, 
empleando un aparato de cizallamiento directo. 
 
Este procedimiento también puede ser empleado para ensayar barreras geosintéticas. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 9862, Geosintéticos. Toma de muestras y preparación de probetas. 
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