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UNE-EN 17009 
 
Revestimientos de suelos con materiales lignificados distintos de la madera 
Características, evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones y 
marcado 

Flooring of lignified materials other than wood. Characteristics, assessment and verification of 
constancy of performance and marking. 

Revêtement de sol en matériaux ligneux autres que le bois. Caractéristiques, évaluation et vérification 
de la constance des performances et marquage. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 17009:2019. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma define y especifica las características, los requisitos y los métodos de evaluación adecuados 
que permiten determinar la compatibilidad de los revestimientos de suelo en los que como mínimo, la 
capa superior es de materiales leñosos distintos a la madera. Esta norma se aplica a los productos de 
revestimiento de suelo macizos y multicapa para utilización en interior incluyendo los locales de tránsito 
público completamente cerrados. 
 
Esta norma aporta también las definiciones complementarias de los productos, los requisitos en cuanto a 
tolerancias dimensionales y otras especificaciones técnicas correspondientes a los productos de reves-
timiento de suelo específicos de materiales leñosos distintos a la madera, tales como los productos de 
revestimiento de suelo de bambú. 
 
Esta norma incluye los productos previstos para su instalación como suelos auto portantes, como 
suelos sobre rastreles apoyados sobre un soporte y como revestimientos para instalación encolada o 
flotante sobre un soporte. 
 
Esta norma permite la evaluación y la verificación de la constancia de las prestaciones y especifica los 
requisitos de marcado de estos productos. 
 
Esta norma incluye productos de revestimiento de suelo de materiales leñosos distintos a la madera que 
pueden estar tratados o no con el objeto de mejorar sus prestaciones de reacción al fuego o su durabili-
dad frente a los agentes biológicos. 
 
Esta norma no se aplica a: 
 
– los productos de revestimiento de suelo fabricados especialmente para mejorar la percepción táctil 

y el reconocimiento; 
 
– los productos de revestimiento de suelo y parquet incluidos en la Norma EN 14342; 
 
– los productos de revestimiento de suelo laminados incluidos en la Norma EN 14041. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifica-
ción de esta). 
 
EN 20-1:1992, Protectores de la madera. determinación de la eficacia preventiva contra lyctus brunneus 
(Stephens). Parte 1: aplicación por tratamiento superficial (método de laboratorio). 
 
EN 46-1:2016, Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva contra las larvas recién 
eclosionadas de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Parte 1: Aplicación mediante tratamiento superficial 
(método de laboratorio). 
 
EN 49-1:2016, Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva contra Anobium 
punctatum (De Geer) mediante la observación de la puesta de huevos y la tasa de supervivencia de las 
larvas. Parte 1: Aplicación mediante tratamiento superficial (método de laboratorio). 
 
EN 117:2012, Protectores de la madera. Determinación del umbral de eficacia contra las especies de reti-
culitermes (termitas europeas) (método de laboratorio). 
 
EN 310:1993, Tableros derivados de la madera. Determinación del módulo de elasticidad en flexión y de 
la resistencia a la flexión. 
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EN 317:1993, Tableros de partículas y tableros de fibras. Determinación de la hinchazón en espesor 
después de inmersión en agua. 
 
EN 321:2001, Tableros derivados de la madera. Determinación de la resistencia a la humedad bajo condi-
ciones de ensayo cíclicas. 
 
EN 335:2013, Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Clases de uso: defini-
ciones, aplicación a la madera maciza y a los productos derivados de la madera. 
 
EN 350:2016, Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Ensayos y clasific-
ación de la resistencia a los agentes biológicos de la madera y de los productos derivados de la madera. 
 
EN 351-1:2007, Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza 
tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos 
protectores. 
 
EN 408:2010+A1:2012, Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso 
estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. 
 
EN 599-1:2009+A1:2013, Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Eficacia 
de los protectores de la madera determinada mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para 
las distintas clases de uso. 
 
EN 717-1:2004, Tableros derivados de la madera. Determinación de la emisión de formaldehído. Parte 1: 
Emisión de formaldehído por el método de la cámara. 
 
EN 1533:2010, Suelos de madera. Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga estática. 
Métodos de ensayo. 
 
EN 1534:2010, Suelos de madera. Determinación de la resistencia a la huella (Brinell). Método de ensayo. 
 
EN 12664:2001, Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la 
placa caliente guardada y el método del medidor del flujo de calor. Productos secos y húmedos de baja y 
media resistencia térmica. 
 
EN 13183-1:2002, Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por 
el método de secado en estufa. 
 
EN 13501-1:2007+A1:2009, Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los produc-
tos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en 
ensayos de reacción al fuego. 
 
EN 13647:2011, Suelos de madera y revestimientos de madera para paredes y techos. Determinación de 
las características geométricas. 
 
EN 14354:2017, Tableros derivados de la madera. Revestimientos de suelos rechapados con madera. 
 
CEN/TS 15083-1:2005, Durability of wood and wood-based products. Determination of the natural 
durability of solid wood against wood-destroying fungi, test methods. Part 1: Basidiomycetes. 
 
CEN/TS 16165:2016, Determination of slip resistance of pedestrian surfaces. Methods of evaluation. 
 
CEN/TS 16516:2013, Productos de construcción: Evaluación de la emisión de sustancias peligrosas. Deter-
minación de las emisiones al aire interior. 
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CEN/TR 14823:2003, Durability of wood and wood-based products. Quantitative determination of 
pentachlorophenol in wood. Gas chromatographic method. 
 
EN ISO 12460-3:2015, Tableros derivados de la madera. Determinación de la emisión de formaldehido. 
Parte 3: Emisión de formaldehido por el método de análisis de gas (ISO 12460-3:2015). 
 
EN ISO 9239-1:2010, Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1: Determinación 
del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante (ISO 9239-1:2010). 
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