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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento define la terminologia recomendada para los términos cientificos y técnicos, los
métodos de ensayo, los productos y la clasificacién de las piedras naturales. Este documento no
incluye las pizarras de techar, para ellas consultar las Normas EN 12326-1 y EN 12326-2.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacién, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

EN 12326-1, Productos de pizarra y piedra natural para tejados inclinados y revestimientos. Parte 1:
Especificaciones para pizarras y pizarras carbonatadas.

EN 12326-2, Productos de pizarra y piedra natural para tejados inclinados y revestimientos. Parte 2:
Métodos de ensayo para pizarrasy pizarras carbonatadas.
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