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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica dos métodos para la determinación de la estabilidad térmica del 
poli(cloruro de vinilo) (PVC en lo sucesivo), homopolímeros y copolímeros clorados relacionados y sus 
compuestos por la importancia del cambio de color que se produce cuando se exponen, en forma de 
lámina, a elevadas temperaturas: 
 
− Método A: Método del baño de aceite. 
 
− Método B: Método de la estufa. 
 
Estos métodos están indicados para la determinación de la resistencia del PVC a la degradación por 
calor, por apreciación del cambio de color después de diferentes tiempos calentamiento en condicio-
nes normalizadas. Los resultados son comparables, únicamente, y pueden no ser satisfactorios cuando 
se ensayan materiales de PVC coloreados. 
 
Los tiempos de estabilidad obtenidos por los dos métodos pueden no ser similares y no pueden 
compararse directamente. 
 
 

2 Normas para consulta 

No hay normas para consulta en este documento. 
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