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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método para la determinación, utilizando diclorometano, del porcentaje 
en masa de fibra de triacetato o polilactida, después de haber eliminado la materia no fibrosa, de 
textiles fabricados por mezclas de 
 
– triacetato o polilactida 
 
con 
 
– lana u otros pelos de animales, proteína de lana, algodón, viscosa, cupro, modal, liocel, poliamida, 

poliéster, acrílica, elastomultiéster, polipropileno, elastolefina, melamina, polipropileno/poliamida 
bicomponente, poliacrilato y fibra de vidrio. 

 
Las fibras de triacetato parcialmente saponificadas (es decir, saponificación) dejan de ser totalmente 
solubles en el reactivo. En este caso, el método no será aplicable. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 1833-1, Textiles. Análisis químico cuantitativo. Parte 1: Principios generales de ensayo. 
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