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Textiles. Quantitative chemical analysis. Part 14: Mixtures of acetate with certain other fibres (method
using glacial acetic acid) (ISO 1833-14:2019).

Textiles. Analyse chimique quantitative. Partie 14: Mélanges d'acétate avec certaines autres fibres
(méthode a l'acide acétique glacial) (1SO 1833-14:2019).
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica un método para la determinacion, utilizando acido acético glacial, del
porcentaje en masa de acetato, después de haber eliminado la materia no fibrosa, de textiles
fabricados por mezclas binarias de

- acetato

con

- determinadas clorofibras o clorofibras sobrecloradas.

También es posible analizar mezclas que contengan acetato mediante los métodos de ensayo descritos
enla Norma ISO 1833-3 0 ISO 1833-9.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 1833-1, Textiles. Andlisis quimico cuantitativo. Parte 1: Principios generales de ensayo.
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