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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método para la determinación de la pérdida de masa por curado de un 
recubrimiento en polvo que se aplique mediante pistola electrostática, pulverización o lecho 
fluidificado. 
 
El método descrito en este documento constituye un ensayo simple y práctico que proporciona unos 
resultados con suficiente precisión para recubrimientos en polvo que pierden aproximadamente un 
2% (en masa) al curarse (calentamiento). Pérdidas superiores al 2% la precisión de la medida decrece 
con el incremento de pérdida en masa. 
 
Este método determina la cantidad total de materias volátiles, incluida agua. 
 
Se puede utilizar un ensayo termogravimétrico tal y como se describe en la serie de Normas ISO 11358 
como método comparativo. 
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2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 8130-14, Recubrimientos en polvo. Parte 14: Terminología. 
 
ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras. 
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