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Testing fresh concrete. Part 1: Sampling and common apparatus. 

Essais pour béton frais. Partie 1: Prélèvement et appareillage commun. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica dos procedimientos para la toma de muestras del hormigón fresco: por 
muestreo compuesto y por muestreo puntual. 
 
NOTA 1 Los requerimientos para la homogeneización de la muestra antes de los ensayos sobre el hormigón fresco, o antes 

de fabricar las probetas de ensayo, se incluyen en las normas correspondientes. 

 
Cuando el amasado y la toma de muestras del hormigón se realizan en laboratorio pueden requerirse 
procedimientos diferentes. 
 
NOTA 2 En este caso se aplica el punto g) del capítulo 6. 

 
Adicionalmente, esta norma enumera los aparatos comunes mencionados en dos o más normas de la 
serie EN 12350 y de la Norma EN 12390-2. 
 
 

2 Normas para consulta 

Este documento no incluye referencias a otras normas. 
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