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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento describe un método para la determinación del contenido total de oxígeno presente en 
los polvos metálicos mediante reducción y extracción a alta temperatura. 
 
Este método es también aplicable, mediante acuerdo, a la determinación del oxígeno total contenido 
en los materiales metálicos sinterizados. 
 
Este método es aplicable a todos los metales, aleaciones, carburos y mezclas de los mismos siempre 
que no sean volátiles en las condiciones de ensayo. La muestra puede estar en forma de polvo o de 
compacto. 
 
El análisis se realiza en el polvo en estado de suministro, pero el método no es aplicable si el polvo 
contiene ligantes o lubricantes. Si tales sustancias están presentes, el método sólo puede usarse si, 
previamente, se pueden eliminar de manera total mediante un método que no afecte el contenido en 
oxígeno del polvo. 
 
Este documento debe utilizarse junto con la Norma ISO 4491-1. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indis-
pensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición 
citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de 
esta). 
 
ISO 4491-1, Metallic powders. Determination of oxygen content by reduction methods. Part 1: General 
guidelines. 
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