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Hardmetals. Sampling and testing of powders using sintered test pieces (ISO 4884:2019). 

Métaux-durs. Échantillonnage et essais des poudres au moyen d'éprouvettes frittées (ISO 4884:2019). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 4884:2019, que a 
su vez adopta la Norma Internacional ISO 4884:2019. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 24884:1993 (ratificada por la Asociación 
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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 4884 

1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento describe el método para la toma de muestras y el ensayo utilizando probetas sinteri-
zadas, de mezclas de polvos para la fabricación de metal duro. También describe el método de prepa-
ración de probetas. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifica-
ción de esta). 
 
ISO 3327, Metales duros. Determinación del esfuerzo de rotura transversal. 
 
ISO 3369, Materiales metálicos sinterizados impermeables y metales duros. Determinación de la 
densidad. 
 
ISO 3738-1, Metales duros. Ensayo de dureza Rockwell (escala A). Parte 1: Método de ensayo. 
 
ISO 3738-2, Metal duro. Ensayo de dureza Rockwell (Escala A). Parte 2: Preparación y calibración de 
bloques patrón. 
 
ISO 3954, Polvos para pulvimetalurgia. Toma de muestras. 
 
ISO 4499-1, Metal duro. Determinación metalográfica de la microestructura. Parte 1: Fotomicrografías y 
descripción. 
 
ISO 4499-2, Metal duro. Determinación metalográfica de la microestructura. Parte 2: Medida del tamaño 
del grano del carburo de wolframio (WC). 
 
ISO 4499-3, Metal duro. Determinación metalográfica de la microestructura. Parte 3: Medición de las 
características microestructurales en metales duros de base Ti (C, N) y de WC, con adiciones de otros 
carburos cúbicos. 
 
ISO 4499-4, Metal duro. Determinación metalográfica de la microestructura. Parte 4: Caracterización de 
la porosidad, de los defectos de carbono y del contenido de la fase eta. 
 
ISO 6507-1, Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Método de ensayo. 
 
ISO 6507-2, Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 2: Verificación y calibración de las 
máquinas de ensayo. 
 
ISO 6507-3, Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 3: Calibración de los bloques patrón. 
 
ISO 6507-4, Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 4: Tabla de valores de dureza. 
 
ISO 28079, Hardmetals. Palmqvist toughness test. 
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