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General methods of test for pigments and extenders. Part 25: Comparison of the colour, in full-shade 
systems, of white, black and coloured pigments. Colorimetric method (ISO 787-25:2019). 

Méthodes générales d'essai des pigments et matières de charge. Partie 25: Comparaison, dans les 
systèmes monopigmentaires, de la couleur des pigments blancs, noirs et colorés. Méthode 
colorimétrique (ISO 787-25:2019). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 787-25:2019, 
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 787-25:2019. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 787-25:2007. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
 
 
© UNE 2020 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 787-25 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 787-25 

Índice 

Prólogo europeo ................................................................................................................................. 5 

Declaración ........................................................................................................................................... 5 

Prólogo ................................................................................................................................................... 6 

1 Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 7 

2 Normas para consulta ...................................................................................................... 7 

3 Términos y definiciones .................................................................................................. 8 

4 Fundamento del método ................................................................................................. 8 

5 Materiales ............................................................................................................................. 8 
5.1 Resina alquídica (ligante) .............................................................................................. 8 
5.2 Sílice pirogénica ................................................................................................................. 9 
5.3 Preparación del vehículo de ensayo ........................................................................... 9 

6 Aparatos ............................................................................................................................. 10 

7 Toma de muestra ............................................................................................................ 12 

8 Procedimiento operativo ............................................................................................. 12 
8.1 Generalidades .................................................................................................................. 12 
8.2 Ensayo ................................................................................................................................. 12 
8.2.1 Generalidades .................................................................................................................. 12 
8.2.2 Pigmentos blancos ......................................................................................................... 12 
8.2.3 Pigmentos de color y negros ...................................................................................... 12 
8.3 Preparación de las dispersiones pigmentarias ................................................... 13 
8.4 Preparación de las probetas de ensayo .................................................................. 13 
8.4.1 Generalidades .................................................................................................................. 13 
8.4.2 Pigmentos blancos ......................................................................................................... 14 
8.4.3 Pigmentos de color y negros ...................................................................................... 14 
8.5 Medida ................................................................................................................................ 14 

9 Expresión de los resultados ........................................................................................ 14 
9.1 Pigmentos blancos y negros ....................................................................................... 14 
9.1.1 Tono relativo .................................................................................................................... 14 
9.1.2 Cantidad de tono relativo ............................................................................................ 15 
9.2 Diferencia de luminosidad .......................................................................................... 15 
9.3 Pigmentos de color ........................................................................................................ 16 

10 Informe de ensayo .......................................................................................................... 16 

Bibliografía ........................................................................................................................................ 17 
  



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 787-25 

1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método general de ensayo para comparar el color, en sistemas monopig-
mentarios, de los pigmentos blancos, negros o coloreados con el de un pigmento de referencia acorda-
do utilizando un procedimiento colorimétrico. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifica-
ción de esta). 
 
ISO 787-9, Métodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 9: Determinación del pH 
de una suspensión acuosa. 
 
ISO 787-24, Métodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 24: Determinación del 
poder de tinción relativo de los pigmentos coloreados y del poder de difusión relativo de los pigmentos 
blancos. Método fotométrico. 
 
ISO 2114, Plásticos (resinas de poliéster), pinturas y barnices (ligantes). Determinación del índice de 
acidez parcial y del índice de acidez total. 
 
ISO 3219, Plásticos. Polímeros/resinas en estado líquido, en emulsión o en dispersión. Determinación de 
la viscosidad con el viscosímetro rotacional, con una velocidad de deformación en cizalla definida. 
 
ISO 3262-20, Pigmentos extendedores para pinturas. Especificaciones y métodos de ensayo. Parte 20: 
Sílice pirogénica. 
 
ISO 4629-1, Ligantes para pinturas y barnices. Determinación del índice de hidroxilo. Parte 1: Método 
valorimétrico sin catalizador. 
 
ISO 8780-6, Pigmentos y extendedores. Métodos de dispersión para la evaluación de las características de 
dispersión. Parte 6: Dispersión mediante molinos tricilíndricos. 
 
ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras. 
 
ISO 18314-1, Colorimetría analítica. Parte 1: Medición práctica del color. 
 
ISO 18314-2, Colorimetría analítica. Parte 2: Corrección de Saunderson, soluciones de la ecuación de 
Kubelka-Munk, potencia cromática, capacidad de ocultación. 
 
ISO 18451-1, Pigmentos, colorantes y extendedores. Terminología. Parte 1: Términos generales. 
 
ISO 18451-2, Pigmentos, colorantes y extendedores. Terminología. Parte 2: Clasificación de los materiales 
colorantes según aspectos colorísticos y químicos. 
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