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UNE-ISO 1125 
 
Elastómeros 
Ingredientes de mezclas de caucho 
Negro de carbono 
Determinación del contenido de cenizas 

Rubber compounding ingredients. Carbon black. Determination of ash. 

Ingrédients de mélange du caoutchouc. Noir de carbone. Detérmination du taux de cendres. 

Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 1125:2015. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 53555:1994. 
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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-ISO 1125 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional tiene por objeto describir un método para determinar el contenido en 
cenizas de todos los tipos de negro de carbono destinados a la industria del caucho. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 1124, Rubber compounding ingredients. Carbon black shipment sampling procedures. 
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