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Cobre y aleaciones de cobre 
Tubos redondos sin soldadura para usos generales 

Copper and copper alloys. Seamless, round tubes for general purposes. 

Cuivre et alliages de cuivre. Tubes ronds sans soudure pour usages généraux. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 12449:2016+A1:2019. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 12449:2016. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
 
 
© UNE 2020 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica la composición, las características y las tolerancias dimensionales y de 
forma de los tubos redondos sin soldadura de cobre y de aleaciones de cobre para usos generales 
suministrados en un intervalo de diámetro exterior desde 3 mm hasta 450 mm inclusive, y de espesor 
de pared comprendido entre 0,3 mm y 20 mm inclusive. 
 
Se especifican también los procedimientos de muestreo y los métodos de ensayo para la verificación 
de la conformidad con los requisitos de esta norma. 
 
NOTA Los tubos que tengan un diámetro exterior inferior a 80 mm y/o un espesor de pared superior a 2 mm en ciertas 

aleaciones son los más frecuentemente utilizados para aplicaciones de decoletaje como se especifica en la Norma 
EN 12168. 

 
 

2 Normas para consulta 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las 
referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última 
edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta). 
 
EN 1655, Cobre y aleaciones de cobre. Declaraciones de conformidad. 
 
EN 1971-1, Cobre y aleaciones de cobre. Ensayo por corrientes inducidas para la medición de los defectos 
de los tubos redondos sin soldadura de cobre y aleaciones de cobre. Parte 1: Ensayo con una bobina de 
ensayo sobre la superficie exterior. 
 
EN 1971-2, Cobre y aleaciones de cobre. Ensayo por corrientes inducidas para la medición de los defectos 
de los tubos redondos sin soldadura de cobre y aleaciones de cobre. Parte 2: Ensayo con una sonda 
interna en la superficie interior. 
 
EN 1976, Cobre y aleaciones de cobre. Productos de cobre en estado bruto de colada. 
 
EN 10204, Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección. 
 
EN 16090, Cobre y aleaciones de cobre. Estimación del tamaño de grano medio mediante ultrasonidos. 
 
EN ISO 196, Productos trabajados de cobre y aleaciones de cobre. Detección de tensiones residuales. 
Ensayo con nitrato mercurioso. (ISO 196). 
 
EN ISO 2624, Cobre y aleaciones de cobre. Estimación del tamaño de grano medio. (ISO 2624). 
 
EN ISO 6506-1, Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo (ISO 6506-1). 
 
EN ISO 6507-1, Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Método de ensayo. (ISO 6507-1). 
 
EN ISO 6892-1, Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura 
ambiente (ISO 6892-1). 
 
EN ISO 8493, Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de abocardado. (ISO 8493). 
 
ISO 6957, Copper alloys. Ammonia test for stress corrosion resistance. 
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