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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método para clasificar la microestructura del grafito en la fundición por 
medio de análisis visuales comparativos. 
 
El propósito de este documento es proporcionar información sobre el método de clasificación del grafito. 
No se pretende dar información sobre cuáles son los tipos y grados adecuados de fundición para una 
aplicación particular. 
 
Los grados de cada material particular se especifican principalmente por propiedades mecánicas y, en el 
caso de fundiciones austeníticas y resistentes a la abrasión, por su composición química. La interpreta-
ción de la forma y tamaño del grafito no permite una validez estadística para el cumplimiento de los 
requisitos especificados en las normas de materiales correspondientes. 
 
 

2 Normas para consulta 

No existen normas para consulta en este documento. 
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