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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma especifica métodos de ensayo para la evaluación de las propiedades de aplicación de 
espumas de curado por humedad, espumas activables de autocurado y espumas de secado en agua 
aplicadas a partir de envases de espuma presurizados individuales. 
 
Esta norma no pretende tratar todos los problemas de seguridad, si corresponde, asociados con su uso. 
Es responsabilidad del usuario de este documento establecer prácticas adecuadas de seguridad e 
higiene y determinar la aplicabilidad de los requisitos reglamentarios antes de su uso. 
 
Se describen los siguientes métodos de ensayo: 
 
– Método 1 – Tiempo de corte: Este método de ensayo determina el tiempo de endurecimiento de una 

espuma recién aplicada hasta que se pueda cortar. 
 
– Método 2 – Tiempo de secado sin pegajosidad: Este método de ensayo permite determinar el 

tiempo de secado sin pegajosidad de una espuma monocomponente recién aplicada. 
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– Método 3 – Descuelgue: Este método de ensayo permite evaluar el comportamiento al descuelgue y 
determinar la junta más grande posible antes de que la espuma recién aplicada se deslice. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 923, Adhesivos. Términos y definiciones. 
 
EN 15006, Envases metálicos  para aerosoles. Envases de aluminio. Dimensiones del diámetro de boca de 
25,4 mm. 
 
EN 14847, Envases para generador de aerosoles.  Envases de hojalata. Dimensiones de la apertura de 
25,4 mm. 
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