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Eficacia de los productos curativos protectores de la madera determinada 
mediante ensayos biológicos 

Durability of wood and wood-based products. Efficacy criteria for curative wood preservatives as 
determined by biological tests. 

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois. Efficacité des produits curatifs de préservation du 
bois établis par des essais biologiques. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma establece los requisitos mínimos de prestación en los ensayos biológicos de los productos 
curativos frente a los agentes específicos que atacan la madera. Establece los ensayos biológicos 
requeridos junto con los criterios de eficacia a alcanzar en cada ensayo. 
 
Los productos químicos contra los insectos, pueden actuar según sus propiedades específicas, a corto 
plazo (acción rápida) o solamente después de un largo periodo (de acción lenta o de efecto diferido). 
Se requieren ensayos y eficacia diferentes para los diversos tipos de productos protectores de la 
madera. 
 
Esta norma se aplica a todas las formulaciones de producto protector de la madera destinadas a su 
puesta en obra en forma líquida para el tratamiento curativo de la madera contra los ataques de 
coleópteros xilófagos. Esta norma se aplica también a los productos empleados para impedir el 
desarrollo de los hongos de pudrición seca de los muros de fábrica. 
 
Esta norma se aplica también a los productos curativos para aplicación en forma de pasta, en forma 
sólida o encapsulados, pero únicamente si existen métodos de ensayo biológico adecuados publicados 
como normas europeas. 
 
NOTA Esta norma se utiliza como documento de referencia para la evaluación de la eficacia de los productos biocidas PT8 

(productos protectores de la madera) en el marco del Reglamento Europeo (UE) N° 528/2012 sobre utilización de 
productos biocidas.  

 
Esta norma no es aplicable a los productos utilizados en fumigación. 
 
Esta norma tampoco es aplicable para determinar si los productos curativos específicos, utilizados 
individualmente o en combinación, confieren protección a largo plazo contra los agentes xilófagos. La 
eficacia preventiva pude determinarse con la ayuda de la Norma EN 599-1 pero solo para los 
productos que puedan ensayarse utilizando los métodos y criterios de interpretación definidos en la 
Norma EN 599-1. 
 
El anexo A (informativo), incluye recomendaciones relativas a los ensayos que deben repetirse como 
consecuencia de modificaciones en la formulación del producto. 
 
El anexo B (informativo), incluye recomendaciones de ensayo para los productos curativos específicos 
frente a otras especies de insectos diferentes a Hylotrupes bajulus y Anobium punctatum. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 48, Productos protectores de la madera. Determinación de la eficacia curativa contra las larvas de 
Anobium Punctatum (de Geer) (Método de laboratorio). 
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EN 370, Protectores de la madera. Determinación de la eficacia curativa contra anobium punctatum (de 
geer). 
 
EN 599-1:2009+A1:2013, Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Eficacia 
de los protectores de la madera determinada mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para 
las distintas clases de uso. 
 
EN 1390, Protectores de la madera. Determinación de la eficacia curativa contra Hylotrupes bajulus 
(Linnaeus). Método de laboratorio. 
 
CEN/TS 12404, Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Evaluación de la 
eficacia de un fungicida de albañilería para impedir el desarrollo del hongo de pudrición seca Serpula 
lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray. Método de laboratorio. 
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