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Plásticos 
Películas termoplásticas para cubiertas para su utilización en agricultura y 
horticultura 

Plastics. Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture. 

Plastiques. Films de couverture thermoplastiques pour utilisation en agriculture et horticulture. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 13206:2017+A1:2020. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 13206:2017. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica los requisitos relativos a las características dimensionales, mecánicas, 
ópticas y térmicas de películas termoplásticas utilizadas para cubrir invernaderos e invernaderos tipo 
túnel permanentes o temporales así como los microtúneles utilizados para el forzado y semiforzado de 
cultivos de hortalizas, frutas y flores. 
 
Las películas perforadas para cubiertas se incluyen también en el objeto y campo de aplicación de esta 
norma europea. 
 
También especifica una clasificación para la durabilidad de películas para cubiertas y los métodos de 
ensayo a los que se hace referencia en esta norma. 
 
Esta norma europea especifica también los métodos de ensayo a utilizar para la determinación de los 
contenidos de cloro y azufre de las películas utilizadas. 
 
Esta norma europea es aplicable a películas para cubiertas termoplásticas utilizadas en agricultura y 
horticultura en Europa, con un intervalo de espesores comprendido desde 20 m hasta más de 
250 m, basadas en materiales de polietileno y/o copolímeros de etileno, de los siguientes tipos: 
películas no térmicas, películas transparentes térmicas y películas difusas térmicas. 
 
Esta norma europea también define una guía para la instalación, uso y eliminación de las películas 
para cubiertas. Define el tiempo de vida esperado convencional, así como las reglas que permiten 
evaluar el potencial de uso restante en caso de fallo antes de la fecha normal de fin de vida. 
 
NOTA Estas reglas permiten estimar el valor residual de las películas. Estas disposiciones se aplican solo a la película en sí y 

al daño que ha experimentado. Cualquier otro problema recae dentro del campo de aplicación de las prácticas 
profesionales y de las condiciones generales de venta. 

 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 10244-2, Alambre de acero y productos de alambre. Recubrimientos metálicos no ferrosos sobre 
alambre de acero. Parte 2: Recubrimientos de cinc o de aleaciones de cinc. 
 
EN 13031-1, Invernaderos. Proyecto y construcción. Parte 1: Invernaderos para producción comercial. 
 
EN 16472, Plásticos. Método de fotoenvejecimiento acelerado utilizando lámparas de vapor de mercurio 
a media presión. 
 
EN ISO 527-1, Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 1: Principios generales 
(ISO 527-1). 
 
EN ISO 527-3, Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 3: Condiciones de ensayo 
para películas y hojas (ISO 527-3). 
 
{A1►} EN ISO 4892-1, Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 1: Guía 
general. (ISO 4892-1) {◄A1} 
 
EN ISO 4892-2:2013, Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: 
Lámparas de arco de xenón (ISO 4892-2:2013). 
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EN ISO 4892-3:2016, Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 3: 
Lámparas UV fluorescentes (ISO 4892-3). 
 
EN ISO 7765 1:2004, Películas y láminas de plástico. Determinación de la resistencia al impacto por el 
método de caída de dardo. Parte 1: Método de la escalera (ISO 7765-1:1988). 
 
ISO 4591, Plásticos. Películas y hojas de plástico. Determinación del espesor medio de una muestra, el 
espesor medio y el rendimiento de un rollo, por medidas gravimétricas (espesor gravimétrico). 
 
ISO 4592, Plastics. Film and sheeting. Determination of length and width. 
 
ISO 4593, Plásticos. Películas y hojas de plástico. Determinación del espesor por medición directa con 
micrómetro. 
 
ASTM D 1003-13, Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics. 
 
 


	Norma Española
	UNE-EN 13206:2017+A1
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

