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1 Objeto y campo de aplicación 
 
1.1 Esta norma describe la operación y el control de producción de máquinas y procesos de fusión 
de lecho de polvo metálico (FLP-M) para cumplir con aplicaciones críticas tales como componentes 
aeroespaciales comerciales e implantes médicos. Los requisitos aquí contenidos son aplicables a 
piezas de producción y probetas mecánicas que utilizan fusión en lecho de polvo (FLP-M) por rayos 
láser y por haz de electrones. 

1.2 Esta norma no pretende abordar todos los problemas de seguridad, si los hay, asociados con su uso. 
Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer prácticas apropiadas de seguridad, salud y 
medio ambiente y determinar la aplicabilidad de las limitaciones reglamentarias antes de su uso. 

1.3 Esta norma internacional se ha desarrollado de acuerdo con los principios de normalización reco-
nocidos internacionalmente establecidos en la Decisión sobre los principios para el desarrollo de normas, 
guías y recomendaciones internacionales emitida por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) 
de la Organización Mundial del Comercio. 
 
 

2 Normas para consulta 
 
2.1 En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de 
su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 

2.2 Normas ASTM1): 
 
E8/E8M, Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials. 
 
E11, Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves. 
 
E2910, Guide for Preferred Methods for Acceptance of Product. 
 
F2924, Specification for Additive Manufacturing Titanium‐6 Aluminum‐4 Vanadium with Powder Bed 
Fusion. 
 
F2971, Practice for Reporting Data for Test Specimens Prepared by Additive Manufacturing. 
 
F3049, Guide for Characterizing Properties of Metal Powders Used for Additive Manufacturing Processes. 
 
F3122, Guide for Evaluating Mechanical Properties of Metal Materials Made via Additive Manufacturing 
Processes. 

2.3 Normas ISO/ASTM2) 
 
52900, Standard Terminology for Additive Manufacturing. General Principles. Terminology. 
  

 
1) Para las referencias a las normas ASTM, visite la página web de ASTM, www.astm.org, o contacte con el servicio de 

atención al cliente en service@astm.org. Para información relativa al “Annual Book of ASTM Standards” (anuario anual de 
normas ASTM), diríjase a la página “Documnet Summary” (resumen de documentos) en la página web de ASTM. 

2) Para las referencias a las normas ASTM, visite la página web de ASTM, www.astm.org, o contacte con el servicio de 
atención al cliente en service@astm.org. Para información relativa al “Annual Book of ASTM Standards” (anuario anual de 
normas ASTM), diríjase a la página “Documnet Summary” (resumen de documentos) en la página web de ASTM. 

http://www.astm.org/
mailto:service@astm.org
http://www.astm.org/
mailto:service@astm.org
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52921, Terminology for Additive Manufacturing. Coordinate Systems and Test Methodologies. 

2.4 Normas internacionales3) 
 
4497, Metallic powders. Determination of particle size by dry sieving. 
 
D6892–1, Metallic materials. Tensile testing at ambient temperature. 
 
D6892–2, Metallic materials. Tensile testing. Part 2: Method of test at elevated temperature. 
 
8573-1, Compressed air. Part 1: Contaminants and purity classes. 
 
9001, Quality management systems. Requirements. 
 
9044, Industrial Woven Wire Cloth. Technical Requirements and Testing. 
 
13320, Particle size analysis. Laser diffraction methods. 
 
13485, Medical devices. Quality management systems. Requirements for regulatory purposes. 

2.5 Otras normas 
 
ANSI/ASQC C1‐1996, Specification of General Requirements for a Quality Program. 4) 
 
AS9100, Quality Management Systems. Requirements for Aviation, Space, and Defense Organizations5). 

 
3) Disponibles en la Organización Internacional de Normalización (ISO), Secretaria central, BIBC II, Chemin de Blandonet 8, 

CP 401, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland, http://www.iso.org. 

4) Disponible en el Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI), 25 W.43rd St., 4th Floor, New York, NY 10036, 
http://www.ansi.org. 

5) Disponible en SAE Internacional (SAE), 400 Commonwealth Dr., Warrendale, PA 15096, http://www.sae.org. 

http://www.iso.org/
http://www.ansi.org/
http://www.sae.org/
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